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TECNOSS®: НАША ЗАДАЧА – УСКОРЕНИЕ 
И НАПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССА РЕГЕНЕРАЦИИ КОСТИ

Технология Tecnoss®, используемая в ходе производственной 
обработки соединительных тканей различных видов животных, 
позволяет сделать материал биосовместимым при сохранении 
коллагенового матрикса.

Белковые компоненты животных тканей индивид-специфичны. 
Взаимодействуя с рецепторами главного комплекса 
гистосовместимости, они активируют клетки иммунной системы 
организма реципиента.

Нейтрализация, или денатурация белков дает возможность 
перенести минеральный компонент кости вместе с коллагеновым 
матриксом от животного к человеку без развития нежелательных 
реакций.

Успех направленной костной регенерации зависит как от уровня 
стимуляции тканей, участвующих в процессе костеобразования, 
так и от свойств костнозамещающего материала. Эти факторы 
определяют качество контакта биоматериала с костью.

Основой исследований при разработке материалов OsteoBiol® стал 
поиск идеального биоматериала, т.е. материала, максимально 
схожего с новообразующейся эндогенной костью.

В соответствии с этой концепцией компания Tecnoss® 
разработала биотехнологию, позволяющую сохранить 
структуру естественного гидроксиапатита, убрав стадию 
высокотемпературной керамизации. Резорбция такого 
биоматериала идет по остеокластическому типу, напоминающему 
процесс физиологического обновления кости.

ЕСТЕСТВЕННЫЙ КОЛЛАГЕН – КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР 
КЛИНИЧЕСКОГО УСПЕХА

В ходе инновационного процесса Tecnoss® антигенные 
компоненты гетерологичной кости нейтрализуются (материал 
становится биосовместимым), внутри гранул биоматериала 
сохраняется коллагеновый матрикс.

Коллаген играет ключевую роль в процессе регенерации кости:
• он становится субстратом для активации и агрегации
тромбоцитов;
• он способствует привлечению и дифференцировке
мезенхимальных клеток-предшественников, имеющихся в 
костном мозге;
• он увеличивает уровень пролиферации остеобластов до 2/3;
• он стимулирует активацию тромбоцитов, остеобластов и
остеокластов в ходе процессов заживления тканей.
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A | Коллагеновая структура 
мембраны OsteoBiol®

B | Сканирующий электронный 
микроскоп: колонизация гранулы 
OsteoBiol® Gen-Os остеобластами. 
Увеличение х3000
Источник: с разрешения  
Prof. Ulf Nannmark, Гëтеборгский 
Университет, Швеция

C | На гистопрепарате видна кость, 
новообразованная внутри и вокруг 
частицы OsteoBiol® mp3 через  
4 недели после подсадки в кость 
кролика. Окраска гематоксилином 
и эозином.
Источник: с разрешения  
Prof. Ulf Nannmark, Гëтеборгский 
Университет, Швеция

D | Сканирующая электронная 
микроскопия: блок OsteoBiol®  
Sp-Block. Увеличение х25
Источник: с разрешения 
Prof. Dr. José L Calvo Guirado, 
Мурсия, Испания

СВОЙСТВА МАТЕРИАЛОВ OSTEOBIOL®:
1. Отсутствие антигенной реакции;
2. Постепенная резорбция;
3. Стимуляция и ускорение процесса заживления тканей;
4. Защита трансплантата от инфицирования (мембраны);
5. Возможность использования в качестве носителя
лекарственного препарата.



СЕМЕЙСТВО БИОМАТЕРИАЛОВ OSTEOBIOL®

OsteoBiol® –  это целое семейство биоматериалов, 
специально созданных для пластики кости и мягких 
тканей в стоматологии.

Для каждого клинического показания разработан 
свой продукт – с идеальными для решения 
конкретной проблемы характеристиками, такими 
как эксплуатационные свойства, размер гранул 
и консистенция. Это обеспечивает получение 
оптимальных результатов регенерации по прошествии 
запланированного времени.

Перед вами – один из самых широких и полных 
ассортиментов биоматериалов, эффективность 
и безопасность которых подтверждена годами 
клинических исследований. 
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Gen-Os

Apatos

mp3

Гетерологичная кортикально-губчатая 
костная смесь 

Коллаген: сохранен  
Характеристика:  
гранулы со слабовыраженной 
рентгеноконтрастностью 

Состав: 100% гранулированная смесь 

Размер гранул: 0.25-1.0 или 1.0-2.0 мм 

Повторное вмешательство:
≈ через 4-5 месяцев

Форма выпуска:
во флаконах: 0,25 г; 0,5 г; 1,0 г; 2,0 г

Apatos Mix: гетерологичная кортикально-
губчатая костная смесь
Apatos Cortical: гетерологичная 
кортикальная кость

Коллаген: не сохранен  
Характеристика:  
рентгеноконтрастные гранулы 
гидроксиапатита 

Состав: Apatos Mix: 100% кортикально-
губчатая костная смесь;
Apatos Cortical: 100% кортикальная кость 

Размер гранул: 0.6-1.0 или 1.0-2.0 мм 

Повторное вмешательство:
≈ через 5 месяцев 

Форма выпуска:
во флаконах: 0,5 г; 1,0 г; 2,0 г

Гетерологичная кортикально-губчатая 
костная смесь 

Коллаген: сохранен + 10% коллагенового 
геля  
Характеристика:  
предварительно увлажненные гранулы 
и коллагеновый гель 

Состав: 90% гранулированной смеси, 
10% коллагенового геля 

Размер гранул: 0.6-1.0 или 1.0-2.0 мм 

Повторное вмешательство:
≈ через 5 месяцев 

Форма выпуска:
в шприцах-аппликаторах: 0,25 см3; 
0,5 см3; 1,0 см3; 2,0 см3

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ КОСТНОЙ 
ПЛАСТИКИ С КОЛЛАГЕНОМ

Кортикально-губчатая костная смесь Gen-Os 
стала первым препаратом, разработанным по 
инновационной биотехнологии Tecnoss®. Материал 
универсален в применении, поэтому до сих пор 
остается наиболее востребованным. 
Gen-Os имеет естественное происхождение и ту 
же структуру матрикса и пор, что и аутогенная 
кость. Коллаген, содержащийся в препарате, 
благоприятствует формированию кровяного 
сгустка и проникновению в аугментат клеток, 
строящих новые ткани. Намокший коллаген, 
содержащийся в каждой грануле, существенно 
повышает адгезию материала.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ 
ДЛЯ КОСТНОЙ ПЛАСТИКИ 

Apatos – это биосовместимый, остеокондуктивный 
биоматериал ксеногенного происхождения, 
по своим свойствам напоминающий 
минерализованную человеческую кость, поэтому 
его можно использовать в качестве альтернативы 
аутогенной кости. Естественные микропоры 
материала Apatos упрощают и тем самым 
ускоряют процесс новообразования кости в 
области дефекта. 
Нанокристаллический гидроксиапатит Apatos 
выпускается в виде кортикальных и смешанных 
гранул. Apatos Cortical имеет длительный период 
резорбции, что обеспечивает долгосрочное 
поддержание объема аугментата.

ГОТОВАЯ К ПРИМЕНЕНИЮ УВЛАЖНЕННАЯ 
КОСТНАЯ СМЕСЬ В ШПРИЦЕ-АППЛИКАТОРЕ 

Материал mp3 представляет собой смесь, 
состоящую из коллагенового геля и гранул 
гетерологичной коллагенсодержащей 
кортикально-губчатой кости. Постепенная 
резорбция материала обеспечивает длительное 
сохранение объема и формы аугментата. Коллаген 
способствует формированию кровяного сгустка и 
проникновению в аугментат клеток, участвующих 
в процессах регенерации.
mp3 выпускается в шприцах-аппликаторах 
и полностью готов к применению. Материал 
вводится в область дефекта непосредственно 
из шприца и не требует предварительного 
смачивания или смешивания.

ОСТЕОПЛАСТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ В ГРАНУЛАХ РЕЗОРБИРУЕМЫЕ МЕМБРАНЫ И ПЛАСТИНЫ



Гетерологичная кортикально-губчатая 
костная смесь

Коллаген: сохранен

Характеристика:
гранулы со слабовыраженной 
рентгеноконтрастностью

Состав: 100% гранулированная смесь

Размер гранул: 0.25-1.0 или 1.0-2.0 мм

Повторное вмешательство:
≈ через 4-5 месяцев

Форма выпуска:
во флаконах: 0,25 г; 0,5 г; 1,0 г; 2,0 г

Apatos Mix: гетерологичная кортикально-
губчатая костная смесь
Apatos Cortical: гетерологичная 
кортикальная кость

Коллаген: не сохранен

Характеристика:
рентгеноконтрастные гранулы 
гидроксиапатита

Состав: Apatos Mix: 100% кортикально-
губчатая костная смесь;
Apatos Cortical: 100% кортикальная кость 

Размер гранул: 0.6-1.0 или 1.0-2.0 мм

Повторное вмешательство:
≈ через 5 месяцев 

Форма выпуска:
во флаконах: 0,5 г; 1,0 г; 2,0 г

Гетерологичная кортикально-губчатая 
костная смесь

Коллаген: сохранен + 10% коллагенового 
геля

Характеристика:
предварительно увлажненные гранулы 
и коллагеновый гель

Состав: 90% гранулированной смеси, 
10% коллагенового геля

Размер гранул: 0.6-1.0 или 1.0-2.0 мм

Повторное вмешательство:
≈ через 5 месяцев 

Форма выпуска:
в шприцах-аппликаторах: 0,25 см3; 
0,5 см3; 1,0 см3; 2,0 см3

ОСТЕОПЛАСТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ В ГРАНУЛАХ РЕЗОРБИРУЕМЫЕ МЕМБРАНЫ И ПЛАСТИНЫ

Evolution

Derma

Lamina

Гетерологичная мезенхимальная ткань 

Коллаген: сохранен  
Характеристика:  
высушенная мембрана (одна сторона 
гладкая, другая – микрошероховатая) 

Толщина:  
тонкая: 0,3 мм (± 0,1 мм)
стандартная: 0,5 мм (± 0,1 мм) 

Время резорбции:
тонкая ≈ 3 месяца
стандартная ≈ 4 месяца 

Форма выпуска:
20х20 мм, 30х30 мм, 25х35 мм (овальная), 
40х40 мм, 80х60 мм

Свиная дерма

Коллаген: сохранен  
Характеристика:  
высушенная мембрана

Состав: 100% дерма 

Толщина:  
тонкая: 0,9 мм (± 0,1 мм)
стандартная: 2,0 мм (± 0,2 мм) 

Время резорбции:
тонкая ≈ 3 месяца
стандартная ≈ 4 месяца 

Форма выпуска:
тонкая: 25х25 мм, 50x50 мм
стандартная: 7x5 мм, 15x5 мм, 30x30 мм, 
50x50 мм

Кортикальная кость

Коллаген: сохранен  
Характеристика:  
полужесткая высушенная пластина

Состав: 100% кортикальная кость 

Толщина:  
тонкая: 0,4-0,6 мм 
средняя изогнутая: 0,8-1,0 мм 
стандартная: 2-4 мм  

Время резорбции:
тонкая: ≈ 5 месяцев
средняя изогнутая: ≈ 6 месяцев 
стандартная: ≈ 8 месяцев

Форма выпуска:
тонкая: 25х25 мм / 25х35 мм (овальная)
средняя изогнутая: 35х35 мм 
стандартная: 30х30 мм

УНИВЕРСАЛЬНАЯ БАРЬЕРНАЯ МЕМБРАНА

Полностью резорбируемая мембрана Evolu-
tion изготавливается из мезенхимальной ткани 
(гетерологичный перикард). Ее структура 
представлена плотными коллагеновыми 
волокнами. 
Мембрана очень прочная и эластичная, 
что позволяет обеспечить стабильность 
и продолжительную защиту аугментата. 
Экспериментальные гистологические 
исследования показали, что барьерная функция 
мембраны сохраняется по меньшей мере 8 недель. 
В случае обнажения мембраны ткани будут 
заживать вторичным натяжением. Сама мембрана 
не инфицируется и надежно защищает аугментат 
от инфекции.

МЕМБРАНА ДЛЯ АУГМЕНТАЦИИ МЯГКИХ ТКАНЕЙ 

Коллагеновый дермальный матрикс Derma, 
который изготавливается из свиной дермы 
по эксклюзивной технологии Tecnoss®, после 
трансплантации постепенно перерождается в 
нативные мягкие ткани. 
Благодаря своей прочности и плотной 
консистенции, Derma прекрасно стабилизирует 
подлежащий аугментат в области крупного 
дефекта и длительное время служит ему 
защитой. Derma оказывает барьерный эффект, 
направляя растущий эпителий и препятствуя его 
проникновению внутрь.
Точно сконтурированную мембрану с 
закругленными краями можно использовать при 
туннельной технике.

КОРТИКАЛЬНАЯ КОСТНАЯ ПЛАСТИНА
ДЛЯ ДОЛГОСРОЧНОГО ПОДДЕРЖАНИЯ КАРКАСА

Пластина Lamina изготавливается из 
гетерологичной кортикальной кости 
по эксклюзивной технологии Tecnoss®, 
позволяющей избежать керамизации кристаллов 
гидроксиапатита и за счет этого сократить сроки 
физиологической резорбции материала.
Края у пластины мягкие, поэтому они не 
травмируют окружающие ткани.
Curved Lamina – это полужесткая пластина 
изогнутой формы: ее дуга соответствует форме 
дефекта. 
Пластину необходимо фиксировать винтами или 
хирургическими пинами. 



Sp-Block

Dual-Block

Губчатая кость 

Коллаген: сохранен  
Характеристика:  
жесткий высушенный блок 

Состав: 100% губчатая кость 

Повторное вмешательство:
≈ через 8 месяцев; продолжительность 
периода заживления зависит от 
особенностей аугментированного 
участка и общего состояния пациента

Форма выпуска:
10x10x10 мм, 10x10x20 мм, 10x20x20 мм,
35x10x5 мм

Кортикально-губчатая кость 

Коллаген: сохранен  
Характеристика:  
жесткий высушенный блок 

Состав: 100% коллагенсодержащая 
кортикально-губчатая кость 

Повторное вмешательство:
≈ через 8 месяцев; продолжительность 
периода заживления зависит от 
особенностей аугментированного 
участка и общего состояния пациента

Форма выпуска:
мягкий: 20x15x5 мм
стандартный: 20x10x5 мм

ЖЕСТКИЙ БЛОК ДЛЯ СЭНДВИЧ-ПЛАСТИКИ

Sp-Block представляет собой блок губчатой 
кости ксеногенного происхождения. Благодаря 
своей жесткости, он хорошо сохраняет 
созданный во время операции объем, что имеет 
существенное значение при регенерации кости 
в области крупных дефектов. Показаниями к 
использованию Sp-Block являются вертикальное 
наращивание кости в дистальных отделах 
нижней челюсти и сэндвич-пластика с 
аугментацией кости не более чем на 5 мм.
Блок необходимо хорошо припасовать 
к принимающему ложу, обязательно 
зафиксировать микровинтами остеосинтеза и 
перекрыть резорбируемой мембраной (Evolution).

БЛОК ДЛЯ ОНЛЕЙ-ТЕХНИКИ 

Dual-Block представляет собой блок 
кортикально-губчатой ксеногенной кости с 
остеокондуктивными свойствами. Его можно 
использовать при необходимости наращивания 
большого объема кости. Благодаря содержанию 
коллагена, который стимулирует образование 
кровяного сгустка и миграцию клеток, 
участвующих в заживлении и регенерации 
тканей, блок постепенно резорбируется; в это же 
время остеобласты строят новую кость. 
Dual-Block можно использовать только для 
горизонтальной винирной пластики сильно 
резорбированной верхней челюсти.
Блок обязательно зафиксировать микровинтами 
остеосинтеза и перекрыть мембраной Evolution.

КСЕНОГЕННЫЕ КОСТНЫЕ БЛОКИ

Tecnoss Dental совершил очередную революцию, 
выпустив инновационный костный материал GTO

Стабильность гранул GTO обеспечивается содержанием в нем 
коллагенового термогеля TSV-Gel, благодаря которому при комнатной 
температуре материал имеет желеобразную плотную консистенцию. 
Таким образом, материал легко адаптировать в зоне-реципиенте при 
любом типе дефекта и, именно поэтому его по праву можно считать 
универсальным. Термогель полностью резорбируется через несколько 
дней и замещается кровяным сгустком, усиливающим процесс 
формирования новой кости.



Ар
ти

ку
лы

 и
 ц

ен
ы ОСТЕОПЛАСТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ И КОСТНЫЕ БЛОКИ

GEN-OS КОРТИКАЛЬНО-ГУБЧАТАЯ СМЕСЬ ГРАНУЛ С КОЛЛАГЕНОМ
M1052FS | M1052FE | GEN-OS 0.25 ГР., РАЗМЕР ГРАНУЛ 0.25-1.0 ММ | 53 €
M1005FS | M1005FE | GEN-OS 0.5 ГР., РАЗМЕР ГРАНУЛ 0.25-1.0 ММ | 77 €
M1010FS | M1010FE | GEN-OS 1.0 ГР., РАЗМЕР ГРАНУЛ 0.25-1.0 ММ | 129 €
M1020FS | M1020FE | GEN-OS 2.0 ГР., РАЗМЕР ГРАНУЛ 0.25-1.0 ММ | 222 €
M0210FS | M0210FE | GEN-OS 2.0 ГР., РАЗМЕР ГРАНУЛ 1.0-2.0 ММ | 222 €

GTO УВЛАЖНЕННАЯ ВЯЗКИМ ГЕЛЕМ КОРТИКАЛЬНО-ГУБЧАТАЯ СМЕСЬ ГРАНУЛ С КОЛЛАГЕНОМ
MU0005S | MU0005E | GTO 0.5 СМ3 РАЗМЕР ГРАНУЛ 0.6-1.0 ММ | 106 €
MU0020S | MU0020E | GTO 2.0 СМ3 РАЗМЕР ГРАНУЛ 0.6-1.0 ММ | 236 €

MP3 УВЛАЖНЕННАЯ КОРТИКАЛЬНО-ГУБЧАТАЯ СМЕСЬ ГРАНУЛ С КОЛЛАГЕНОМ (10% ГЕЛЯ)
A3075FS (A3025FS) | MP3 0.25 СМ3 (0.325 ГР.), РАЗМЕР ГРАНУЛ 0.6-1.0 ММ | 70 €
A3015FS (A3095FS) | A3015FЕ (A3095FE) | MP3 0.5 СМ3 (0.65 ГР.), РАЗМЕР ГРАНУЛ 0.6-1.0 ММ | 96 €
A3030FS (A3005FS) | A3030FЕ (A3005FE) | MP3 1.0 СМ3 (1.3 ГР.), РАЗМЕР ГРАНУЛ 0.6-1.0 ММ | 139 €
A3010FS | A3010FE | MP3 2.0 СМ3 (2.6 ГР.), РАЗМЕР ГРАНУЛ 0.6-1.0 ММ | 215 €
A3210FS | A3210FE | MP3 2.0 СМ3 (2.6 ГР.), РАЗМЕР ГРАНУЛ 1.0-2.0 ММ | 215 €

APATOS КОРТИКАЛЬНАЯ ИЛИ КОРТИКАЛЬНО-ГУБЧАТАЯ СМЕСЬ ГРАНУЛ БЕЗ КОЛЛАГЕНА
AC1005FS | APATOS CORTICAL 0.5 ГР., РАЗМЕР ГРАНУЛ 0.6-1.0 ММ | 54 €
AC1010FS | APATOS CORTICAL 1.0 ГР., РАЗМЕР ГРАНУЛ 0.6-1.0 ММ | 89 €
A1005FS | A1005FE | APATOS MIX 0.5 ГР., РАЗМЕР ГРАНУЛ 0.6-1.0 ММ | 64,5 €
A1010FS | A1010FE | APATOS MIX 1.0 ГР., РАЗМЕР ГРАНУЛ 0.6-1.0 ММ | 109 €
A1020FS | A1020FE | APATOS MIX 2.0 ГР., РАЗМЕР ГРАНУЛ 0.6-1.0 ММ | 184 €
A0210FS | A0210FE | APATOS MIX 1.0 ГР., РАЗМЕР ГРАНУЛ 1.0-2.0 ММ | 109 €

PUTTY УВЛАЖНЕННАЯ КОРТИКАЛЬНО-ГУБЧАТАЯ ПАСТА С КОЛЛАГЕНОМ (20% ГЕЛЯ)
HPT32S (HPT52S) | HPT32E (HPT52E) | PUTTY 0.25 СМ3 (0.5 ГР.), РАЗМЕР ГРАНУЛ <0.3 ММ | 66,5 €
HPT35S (HPT09S) | HPT33E (HPT09E) | PUTTY 0.5 СМ3 (1.0 ГР.), РАЗМЕР ГРАНУЛ <0.3 ММ | 99 €
HPT61S (HPT61S) | HPT61E (HPT61E) | PUTTY 1.0 СМ3 (2.0 ГР.), РАЗМЕР ГРАНУЛ <0.3 ММ | 162 €

GEL 40 КОРТИКАЛЬНО-ГУБЧАТЫЙ КОСТНЫЙ ГЕЛЬ С КОЛЛАГЕНОМ (40% ГЕЛЯ)
15GEL40S  | 15GEL40E | GEL 40 0.5 СМ3, РАЗМЕР ГРАНУЛ <0.3 ММ | 68,5 €

SP-BLOCK ВЫСУШЕННЫЙ ГУБЧАТЫЙ КОСТНЫЙ БЛОК С КОЛЛАГЕНОМ
BN0E | SPONGIOSA BLOCK 10X10X10 ММ | 132 €
BN1E | SPONGIOSA BLOCK 10X10X20 ММ | 167 €
BN2E | SPONGIOSA BLOCK 10X20X20 ММ | 209,5 €
BN8E | SPONGIOSA BLOCK 35X10X5 ММ | 132 €

DUAL-BLOCK ВЫСУШЕННЫЙ ИЗОГНУТЫЙ КОРТИКАЛЬНО-ГУБЧАТЫЙ КОСТНЫЙ БЛОК С КОЛЛАГЕНОМ
STS7S | DUAL BLOCK SOFT 20X15X5 ММ | 209,5 €
STN5S | DUAL BLOCK NORM 20X10X5 ММ | 158,5 €

МЕМБРАНЫ И ПЛАСТИНЫ

EVOLUTION ВЫСУШЕННАЯ РЕЗОРБИРУЕМАЯ МЕМБРАНА ИЗ ПЕРИКАРДА С КОЛЛАГЕНОМ
EM02XS | EVOLUTION X-FINE 20Х20 ММ | 60 € 
EM03XS | EVOLUTION X-FINE 30Х30 ММ | 80 € 
EV02LLE | EVOLUTION FINE 20Х20 ММ | 113 €
EV03LLE | EVOLUTION FINE 30Х30 ММ | 136 €
EM02HS | EV02HHE | EVOLUTION STD 20Х20 ММ | 113 €
EM03HS | EV03HHE | EVOLUTION STD 30Х30 ММ | 136 €
EV0LLE | EVOLUTION FINE OVAL 25Х35 ММ | 125 €
EM00HS | EVOLUTION STD OVAL 25Х35 ММ | 125 €
EV04LLE | EVOLUTION FINE 40Х40 ММ | 189 €
EV06LLE | EVOLUTION FINE 80Х60 ММ | 499 €

DERMA ВЫСУШЕННАЯ ПЛОТНАЯ РЕЗОРБИРУЕМАЯ МЕМБРАНА ИЗ СВИНОЙ ДЕРМЫ С КОЛЛАГЕНОМ
ED02LS | DERMA X-FINE 20Х20 ММ | 79 €
ED75SS | DERMA STD 7Х5 ММ | 77 €
ED15SS | DERMA STD 15Х5 ММ | 77 €
ED03SS | DERMA STD 30Х30 ММ | 82 €
ED21FS | DERMA FINE 12Х8 ММ | 77 €
ED25FS | DERMA FINE 25Х25 ММ | 88 €
ED05FS | DERMA FINE 50Х50 ММ | 193 €
ED05SS | DERMA STD 50Х50 ММ | 193 €

LAMINA ВЫСУШЕННАЯ РЕЗОРБИРУЕМАЯ КОРТИКАЛЬНАЯ ПЛАСТИНА С КОЛЛАГЕНОМ
LS23FS | LS23FE | SOFT CORTICAL LAMINA OVAL FINE, 25X35 ММ | 177 €
LS25FS | LS25FE | SOFT CORTICAL LAMINA FINE, 25X25 ММ | 157 €
LS24LS | SOFT CORTICAL LAMINA SEMI SOFT, 20X40 ММ | 192 €
LS03SS | LS03SE | SOFT CORTICAL LAMINA STD, 30X30 ММ | 157 €
LS10HS | LS10HE | CURVED LAMINA, 35X35 ММ | 192 €
LS35LS | SOFT CORTICAL LAMINA SEMI SOFT, 35X35 ММ | 240 €

SPECIAL ВЫСУШЕННАЯ УЛЬТРАТОНКАЯ РЕЗОРБИРУЕМАЯ МЕМБРАНА ИЗ ПЕРИКАРДА С КОЛЛАГЕНОМ
EM02LS | SPECIAL Х-FINE 20X20 ММ | 62,5 €
EM03LS | SPECIAL Х-FINE 30X30 ММ | 75 €

DUO-TECK КОЛЛАГЕНОВАЯ МЕМБРАНА, ПОКРЫТАЯ ИЗМЕЛЬЧЕННЫМИ КОСТНЫМИ ГРАНУЛАМИ
DT020 | DUO-TECK 20X20 ММ (ТОЛЩИНА 1.0 ММ) | 47 €
DTN625 | DUO-TECK 25X25 ММ (ТОЛЩИНА 0.2 ММ, 6 ШТУК В УПАКОВКЕ) | 186 €

МАРКИРОВКА 
ТОЛЩИНЫ  
И ФОРМЫ: 

STD: 0.6 мм
FINE: 0.4 мм 
X-FINE: 0.2 мм
OVAL: овальная

МАРКИРОВКА 
ТОЛЩИНЫ: 

STD: 2.0 мм
FINE: 1.0 мм
X-FINE: 0.6 мм

МАРКИРОВКА 
ТОЛЩИНЫ  
И ФОРМЫ: 

STD: 2.0 мм
FINE: 0.5 мм
SEMI SOFT: 1.0 мм, 
полумягкая
CURVED: 0.9 мм, 
изогнутая

МАРКИРОВКА 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ
ПОСЛЕДНЯЯ БУКВА
АРТИКУЛА:
S – свиное
Е – конское

Губчатая кость

Коллаген: сохранен

Характеристика:
жесткий высушенный блок

Состав: 100% губчатая кость

Повторное вмешательство:
≈ через 8 месяцев; продолжительность 
периода заживления зависит от 
особенностей аугментированного 
участка и общего состояния пациента

Форма выпуска:
10x10x10 мм, 10x10x20 мм, 10x20x20 мм,
35x10x5 мм

Кортикально-губчатая кость

Коллаген: сохранен

Характеристика:
жесткий высушенный блок

Состав: 100% коллагенсодержащая 
кортикально-губчатая кость

Повторное вмешательство:
≈ через 8 месяцев; продолжительность 
периода заживления зависит от 
особенностей аугментированного 
участка и общего состояния пациента

Форма выпуска:
мягкий: 20x15x5 мм
стандартный: 20x10x5 мм

КСЕНОГЕННЫЕ КОСТНЫЕ БЛОКИ
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